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UNIT (em) | TOTAL (m)

10.0 124 63,5 78,74

10.0 124 120,5 149,42

5.0 8 300 24,00

5.0 8 342 27,36

5.0 62 495 30,69

5.0 62 495 30,69
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11 10.0 350 14,00

13 10.0 202 8,08
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15 10.0 175 7,00

16 5.0 34 100 34,00

17 5.0 34 86 29,24

18 5.0 10 106 10,60

19 5.0 6 156 9,36

QUADRO RESUMO DE ACO
Total (m) Peso (kg)
259,94 41,59
307,36 189,64
231,23
254,35

ACO @ (mm)
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CA-50 10.0
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O Projeto estrutural esta de acordo com as seguintes normas técnicas:

e NBR 6118:2014 - Projeto Estrutural de Concreto;
¢ NBR 6120:1980 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

Uso de concreto estrutural em todos os elementos com Fck = 25Mpa e relagdo agua e cimento menor
que 0,60. O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera ser
impermeavel: a areia e a brita utilizados néo poder&o provocar reagdes alcali-agregado com o cimento,
nem conter materiais organicos, ou argilosos e a utilizagéo de aditivos s6 podera ser feito se
comprovadamente n&o atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as
normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

A dosagem (trago) do concreto, bem como a indicagdo da granulometria dos agregados, forma de vibragéo,
etc., deverdo ser especificados por empresa especializada, com ensaios de laboratério.

A fixacéo do fator agua-cimento e a utilizagdo dos agregados, mitidos e graudos, teréo em vista a
resisténcia e a trabalhabilidade de concreto, compativeis com as dimensfes e acabamento das pegas.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocacgéo previa de todas as tubulagées e outros elementos
exigidos pelo projeto. Nao é admitido langamento do concreto de altura superior a 2 m.

Todo o concreto devera receber cura cuidadosamente. As lajes serdo mantidas Umidas pelo prazo minimo
de 07 (sete) dias e ndo poderéo, de maneira alguma, ficar expostas sem protegéo adequada.

O adensamento sera obtido por vibradores de imers&o ou por vibradores de forma e o equipamento a ser
utilizado tera dimensionamento compativel com a posi¢céo e tamanho da peca a ser concretada.

Antes do langcamento do concreto as férmas deveréo ser perfeitamente limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento. A vibracdo sera executada de
modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregagdo da nata de cimento: imergir o
mangote do vibrador rapidamente e retirar lentamente.

A fundagéo sera do tipo laje de fundagéo (RADIER). As lajes de fundagéo deveréo apoiar em solo com
capacidade de suporte de igual ou superior a 1,0Kgf/cm?, ndo podendo ser mole ou fofo.

As fundagdes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos dentro dos padrées
técnicos recomendados pelas normas pertinentes, em especial as da ABNT.

A execucdo das fundagbes devera atender a NBR 6122, e correlatas. A execugéo das fundagdes implicara
na responsabilidade do Construtor pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Cabera ao Construtor investigar a ocorréncia de meios agressivos no subsolo, e caso constatado
comunicar imediatamente ao proprietario. Antes do langamento do concreto para confecgéo dos
elementos, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carregados por chuva, etc.

Em caso de existéncia de agua nas cavas da fundagéo devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. Em nenhuma hipétese os elementos serdo
concretados usando os solos diretamente como forma lateral.

O fundo da cava devera ser revestido com uma camada de concreto magro com consumo minimo de 150
kg de cimento por m®. Quando néo especificado em projeto devera ser adotado a espessura de 5 cm.

A estrutura sera em concreto armado e devera obedecer rigorosamente o projeto hidradlico. Se houver
imcompatibilizag&o entre o projeto de estrutura e o projeto hidradlico, prevalece o projeto hidradlico;

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem
se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Dever&o ser limpas e molhadas antes da
concretagem. Nao poderéo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, apés o periodo necessario para
se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade necessarios. A execugédo dos elementos estruturais em
concreto devera satisfazer as normas estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das seguintes
recomendacgdes:

As formas de primeiro uso executadas em madeira compensada a prova d'agua de no minimo 14 mm
de espessura.

As formas devem ter absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas. N&ao é permitida
introducéo de ferro de fixagcdo das formas através do concreto.

As armaduras devem obedecer ao cobrimento minimo recomendado pela ABNT, nunca inferior a
2,00cm, e devem ser mantidos afastados das formas por meio de espagadores de argamassa, feitos
com 0s mesmos materiais do concreto.

O cimento a ser empregado devera, preferencialmente, ser de uma sé marca, e os agregados (brita 0
e 1) de uma Unica procedéncia.

As interrupgdes de concretagem deverdo obedecer a um plano preestabelecido afim de que as
emendas delas decorrentes néo prejudiquem o aspecto arquitetdnico.

A retirada das formas sera efetuada de modo a n&do danificar as superficies do concreto.

O concreto ndo sera em hipétese alguma, retocado ou pintado com nata de cimento.

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo. E obrigatéria a utilizagédo de
espagadores entre forma e armagéo para garantir os cobrimentos de projeto.

E obrigatéria a utilizagdo de "caranguejos” ou pegas plasticas apropriadas, para garantir o posicionamento
de armaduras negativas de lajes.

Utilizar agos CA-50 e CA-60 para as barras e estribos. Os cobrimentos das armaduras seréo os seguintes:
Vigas: 4,5 cm;
Lajes: 3,0 cm;

Todas as dimensdes estdo em cm (centimetros) e as bitolas das armaduras em mm (milimetros), exceto
onde indicado.

Estas obervagdes valem para todas as pranchas deste projeto.
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